工业污染源产排污系数手册勘误表

2011年发布的《第一次全国污染源普查  工业污染源产排污系数手册》（上册）中“0931钨钼矿采选行业产排污系数表（续1）中有3处错误，现给予更正。

具体修正结果见下表。
0931钨钼矿采选行业产排污系数表（续1）

	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	排污系数

	钨精矿
	钨矿石
	坑采—磨浮
	>1000吨/天
	砷
	克/吨-原矿
	0.096
	沉淀分离
	0.0077①

 = 2 \* GB3 ②

	
	
	
	
	氰化物
	克/吨-原矿
	0.033
	
	0.0026①

 = 3 \* GB3 ③

	
	
	
	
	工业固体废物（尾矿）
	吨/吨-原矿
	0.927
	—
	—

	
	
	
	
	工业固体废物（其它）
	吨/吨-产品
	0.69
	—
	—

	
	
	
	500-1000吨/天
	工业废水量
	吨/吨-原矿
	14.173
	循环利用

沉淀分离
	1.42①

	
	
	
	
	化学需氧量
	克/吨-原矿
	37.2
	
	3.708①

	
	
	
	
	汞
	毫克/吨-原矿
	1.2
	
	0.124①

	
	
	
	
	镉
	克/吨-原矿
	0.216
	
	0.026①

	
	
	
	
	铅
	克/吨-原矿
	0.11
	
	0.013①

	
	
	
	
	砷
	克/吨-原矿
	0.103
	
	0.009①

 = 2 \* GB3 ②

	
	
	
	
	氰化物
	克/吨-原矿
	0.049
	
	0.0046①

 = 3 \* GB3 ③

	
	
	
	
	工业固体废物（尾矿）
	吨/吨-原矿
	0.99
	—
	—

	
	
	
	
	工业固体废物（其它）
	吨/吨-产品
	0.91
	—
	—

	
	
	
	<500吨/天
	工业废水量
	吨/吨-原矿
	15.345
	循环利用
	3.069①

	
	
	
	
	化学需氧量
	克/吨-原矿
	698.0
	沉淀分离
	139.6①

	
	
	
	
	
	
	
	直排
	698.0


注：①废水循环利用；②如果原矿中砷的含量小于0.01％，则砷的产排污系数按“0”计算；③只有在工艺中应用了氰化物的企业才有氰化物产排污系数。

